
 

 

 

 

 

Rango Resultado Técnica

Aspecto
Suspension 

viscosa
Cumple -

Olor
Suave, 

caracteristico
Cumple -

Color Blanco nacarado Cumple -

Indice de Saponificación (mg KOH/g) 22,0/27,0 22.38 C – 109

Residuo Seco (%, 2 Hs, 105°C) 15,0/18,0 15.69 C – 112

Contenido LESS (% Lauriletoxi sulfato de 
sodio)

1,8/2,2 2.16 C –101

Test de Perlado Cumple

 
 

 
 

Nacar 936

Certificado de Análisis

Fecha de elaboración: 18/07/2025 - - Fecha de Vencimiento: 18/07/2026 

Los datos facilitados reflejan los controles realizados sobre una muestra representativa del lote. 
No exime al cliente de realizar su propio control de recepcion de considerarlo necesario.

Este producto es para uso industrial, y debe ser manipulado bajo supervision tecnica.
La empresa no se responsabiliza por el uso inadecuado que se haga del mismo.

Este certificado es emitido electronicamente por el Laboratorio de Control de Calidad por lo que no requiere firma.
Revisión 02: Enero de 2012

Nombre Químico: Suspension cristalizada de Estearato de Etilenglicol
Análisis Número: 24019
Fabricante: 
Marca: NACAR 936
Partida Número: 25295-C


