
REYDER® 

Director  Adrián Yetman 

ENSAYO MÉTODO ESPECIFICACIÓN RESULTADOS 

 

Palkin y Smith 

Palkin y Smith 
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Max. 5 
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Test de Cristalización 

Aparición de cristales (2 horas, mm) 

Altura de cristales (24 horas, mm) 

Fecha de Análisis 

Aseguramiento de Calidad 
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ASTM D36 - 36M -14 

ASTM D-6166-12
ASTM D-465 

 70 - 80 

Max. 7
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Apariencia

Punto  de  Ablandamiento(°C)
Color
Índice  de  Acidez  (mg)

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

   

  

  

   

  

  

  

   

  

Calidad: Non  Cristal

Fecha de  Vencimiento:  09/2026
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