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Palkin y Smith 

Palkin y Smith 
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Test de Cristalización 

Aparición de cristales (2 horas, mm) 

Altura de cristales (24 horas, mm) 

Fecha de Análisis 

Aseguramiento de Calidad 
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ASTM D36 - 36M -14 

ASTM D-6166-12
ASTM D-465 
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Apariencia

Punto  de  Ablandamiento(°C)
Color
Índice  de  Acidez  (mg)

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

   

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

    

  

  

   

  

  

   

  

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

Rolando Hernández

Calidad: Non  Cristal

Fecha de  Vencimiento: 12/2026

REYDER GR
Certificado  de  Análisis

Lote  Número:  03010
Fecha  de  Fabricación:  06/12/2024
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Translúcida

77
5.9
168




