
 

Fecha de Análisis Producción 

Aseguramiento de Calidad  

Sergio Popika 

Adrián Yetman 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palkin y Smith 

 

Palkin y Smith 

Aparición de cristales (2 horas, mm) 

 

Altura de cristales (24 horas, mm) 

0 

 

Max. 5 

Test de Cristalización 

RESINA COLOFONIA 

 

 

 

 

 

0 

   
0 

 

 

 

 

 

Director 

  

 

Calidad: Non Cristal

Fecha de Vencimiento: 08/2025

Apariencia

Punto de Ablandamiento (°C)

Color

Índice de Acidez (mg)

ENSAYO

QC-MA-001

ASTM E 28-18

ASTM D-6166
ASTM D-465

MÉTODO

Translúcida

70-80

Max. 7

160-168

ESPECIFICACIÓN

Translúcida

RESULTADOS

78

6.1

165.7

  

 

  

 

18/08/2023

Rolando Hernández

  

 

  

 

  

 

Certificado de Análisis

Lote Número:  U  01584
Fecha de Fabricación:  17/08/2023


